Usine productrice Ugine

Hersteller = F-73403 UGINE U G lTEC H
Manufacturer 3 G
E-mail Providing special stesl solutions
N. Nr N*® N°® de commande usine - Werksbestellnummer - Works order number ) . SR
Bu sertifiks BIRGELIK PASLANMAZ GELIK LTD. §Ti. ye sittir. Bu Bu sertifika BIRCELIK PASLANMAZ CELIK LTD. STI"- ye aittir. Bu Bu sertifika BIRGELIK PASLANMAZ GELIK LTD. sTIu. ye aittir. Bu
sertifika hicbir kosulda KOPYALANAMAZ VEYA COGALTILAMAZ. 4 sertifika hichir kosulda KOPYALANAMAZ VEYA COGALTILAMAZ. sertifika hichir kosulda KOPYALANAMAZ VEYA COGALTILAMAZ. 11
S INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1
ABNAHMEPRUEFZEUGNIS 3.1
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E 0.2% 1% Bu sertifika BIRGELIK PASLANMAZ GELIK LTD. §Ti. ye aittir. Bu
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e EEE % C % Si % Mn % Ni % Cr % Mo % N % S % P
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rélé nt E 2
il S Mi 4,5000 21,0000 2,5000 0,1000
Tast. Numbor M 0,0300 1,0000 2,0000 6,5000 23,0000 3,5000 0,2200 0,0150 0,0350
Numéro de coulée
Schmelz Nr 0,0150 0,4900 1,6000 5,4100 22,7600 22,7600 0,1460 0,0010 0,0290
Heat N.
Bu sertifiks BIRGELIK PASLANMAZ CELIK LTD. $Ti. ye aittir. Bu
sertifika higbir kosulda KOPYALANAMAZ VEYA COGALTILAMAZ.
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Mode d'élaboration e
Erchmel zungsart 55 -§
Melting process E E i Min
EAF + AOD Max
INTERCRYSTALLINE CORROSION RESISTANT ACCORDING TO EURONORM ISO 3651-2
ANTIMIXING TEST PERFORMED : CONFORM
RESISTANT A LA CORROSION INTERGRANULAIRE SELON EURONORM ISO 3651-2
CONTROLE ANTI-MELANGE: CONFORME
56
3) L = Long (1) TE = Trempé a I'eau-Wasserhacrien-Waterquench R = Revenu-Anlassen-Tempered Ugine, le 09/02/2010
Laengs - Long TH = Trempé a I'huile-Olharten-Qil Quench RT = Recuit-Geglueht-Annealed
T= Travers A = Hypertrempé-Loesungsgeglueht-Solution annealed TRM = Recuit maxi-Weichgeglueht-Maxi annealed L'agent Réceptionnaire de 1'using
Quer - Transverse RO = Rond-Rund-Round QR = Carré-Viereckig-Square HX = Héxagonal-Sechskani-Hexagonal Der Werkssachverstindige
58 7 The work inspector
(4) A l'éat de référence (3) A D'état de livraison Controles de marquage, d'aspect et de dimensions : satisfaisants Bu sertifika BIRGELIK PASLANMAZ gEL.iK LTD. 5:ri. e aittir. Bu
Zum Bezug Zustand In Lieferzustand Bezeichnung, Besichtigung und Ausmessung : ohne Beanstandung sertifika hichir kosulda KOPYALANAMAZ VEYA COGALTILAMAZ.
At reference condition| In state of delivery Marking, inspection and measurement : without objection 62 T e
Nous certifions que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions de Ja commande
Wir bestitigen hiermit dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen C. BIOTEAU
59A 598 We certify hereby that the above mentioned products are consistent with the order prescritions 66 63




