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Mo, de Ferifjicat
Baschajpigung dber Werkstotfpedfung nach DIM EN 10204
Carfificgte of material tests according to DN EM 10204 3 4
Geriﬁcfdes essals des makriaun salon DIN EN 10204
Cie Liefarung entspricht dan vereinbartan Lisferbedingungen.
[ fvery in accordance with the agreed terms of delvery.
La iuraRwspﬂnd au condtions de Fwal son comenues,
H Zaeichefdas®tisferwerkas  Stempal des Wearkesachy erstandigen
| Trade mark hepactor's gamp
Signe issELr Poinzon de livepactaur
Kunden-Bestell- Nr. BGH-Auftrags Mr. i
Custormer orde no ] BGHworks no. 59134701/128914 BGH
Cda. no. du eli BGH référanca L2404,
Erze Ligrisform b, rund, geschalt
Product und bars peelad
Wearkstoff - Cuality [IMNS NO4400 | .
Anforderungen e SME || Part B-SB 164 2010 -
Requirements S==igNS NO4400 ASTM B 164 - 03 RO8
LINS NO4400 MACE MRO175/15015156-3
NACE MR 0103/1S0 17945 _
Besichtigung dTAa Bnach prifu ng Erachmelzung/Mac hbehandiung Werwechslungsprifung (spectroanalytisch )
Irepe ction and d mersiona | control M eltingprocess’sacondary refining Identification Bt {specta kanalysis)
Inspedion &t dbnirdl e de dim ension Mode d élaborationAraitement ultérisur examinafond identificalon(analyse spectiake)
ohne Bepnstandung VIM chne Beanstandung
without objection without objecticon
Pos. I Abmessung Gawic ht Schmelz-Hr.
lem ity Di mension 1] Weight Heat-Mo.
Fosie ites Dimen sions Poids Mo, de ooulée
1 2 115,00 RD 598 kg 201476
Schmeze c 5i Mn 5 Ni Cu Fe q
Heat %
901476 H’!Eﬁ 0,25 0,88 00,0010 &5,50 21,85 1,27 1
‘Warmebehand ustand geq liht N
Condition of heat treat
gl annealed
Frobe-Nr I'< age (Temp.|Rp0O,2 Em EX A Karb arbm Probenform Hérte
X Impa Shape of test piece Hardrness
Test-No. . “C ksi ksi % % HRC
So ufRqu\ L [RT =20 >=70 >=35
=35
16 = —E ) = | I ar
019MM1 r L RT 31 15 53 74 <20
US-Priiflusg/us test DIN EN 10308 Tab.l-Typla(vollst.)Tab.3 'L:FaL ~kl.3:
chne Beanstandung/no cbjection
-
Jedes Los wurde gem. Spezifi kaLi on erprobt und entspricht Fl len
Ep-’:‘z.j.f_'J. J_r'\nscmf_nrci-’—*rungan
Each lot] has been sampled, tested and inspected in accorda with the
specifigations and meets all specification requirements | a
Anlagen Freital,den Abnahmebsaufir agter
End. Flace and date ITEpacton e presa native
ArTENE Lisu at date Irepacteur da récaption
27020 MUELLER
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Urterschrift giiltig. Thia eertitlcats waa gonomted by data aystam and It Ia valid without signeturs as wel,

Ca certificat a été établi sur sy stéme |nfc-rrnat|ﬂue at est valable sans 5|Hnature AUES.




